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Bridges and Frameworks : Please refer to Instructions for Use.

■Minimum thickness for full zirconia prosthetics

Veneer Inlay Onlay

Anterior crown Posterior crown

A1 A2 A3 A3.5

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

ENW EA1 EA2 EA3

D2 D3 D4

A4

Color guide■

Printed color can be slightly different from actual color.

■Color gradation
● Disc Thickness ： After Sintering : Approx. （Before sintering）

11.2mm（14mm） 14.4mm（18mm） 17.6mm（22mm）

Color : A3.5, actual size Printed color can be slightly different from actual color.

printed side

35%  Enamel Layer

15%  Transition Layer 1

15%  Transition Layer 2

35%  Body Layer

NW A1 A2 A3 A3.5

■Color guide

The left sintering recommendation
is only a guideline ;
some adjustments may be required
depending on each individual furnace.

1,550°C（2822°F）

10°C/min.

（18°F/min.）
-10°C/min. 

（-18°F/min.）

Hold for 2hrs

Room
Temp.

Room
Temp.0 4.5 7.0

（hrs）
2.5

■Sintering schedule

N07_2015.6.0K
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